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GEOTECHNIKA
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GEOTECHNIKA / PROJEKT

Profil
litologi

»Stopy fundamentowe do -3,3 m ppft,
»studzienka separatora oleju -3,5 m ppt,
»podszybia wind -3,8 m ppt.



PROJEKT

»Izolacja pozioma ze zwyktej folii PE 0,3 mm,
na zaktad, z wyprowadzeniem na powierzchnie pionowe,

»izolacja $cian fundamentowych: 2 x Abizol,

>izolacja przegtebien: papa termozgrzewalna.



WYKONAWSTWO

»Izolacja pozioma: folia O0,2mm, bez wyprowadzenia
w pionie, na waskie zaktady




WYKONAWSTWO

»Podszybia wind - wady betonowania, nieskutecznos¢ izolacji




WYKONAWSTWO

» Studzienka separatora:




WYKONAWSTWO

»>Nachylenie rampy wjazdowej za odwodnieniem liniowym




WYKONAWSTWO
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SRODKI ZARADCZE

»Iniekcja doszczelniajaca w miejscach wadliwej
struktury betonu,

»wykonanie dna studzienki separatora (zbrojona
konstrukcja z betonu wodoszczelnego, zmonolityzowana
ze Scianami, z iniekcy jnym doszczelnieniem styku),

»rozbidrka posadzki, iniekcja styku ptyty
z elementami pionowymi, wykonanie szczelnej przepony,
odtworzenie posadzki,

>wiasciwe uksztattowanie wjazdow,

»poprawa wentylacji.



PODSUMOWANTIE - WNIOSKI OGOLNE

»Sumowanie sie projektowych
i wykonawczych moze doprowadzié¢ do ogromnych
ktopotow.

»Naprawa pociagga za sobg ogromne koszty, nie
gwarantujac uzyskania wkasciwych efektow.

»Osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie
(projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru)
nalezy dobiera¢ w sposdb przemyslany.

»0Oszczednosci (100% cena) bywaja ztudne, a przeciez
wystarczy dodac ..doswiadczenie" i ,rekomendacje”.



Ziekufe
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